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LAMPIRAN 

PENGUJIAN MATERIAL 

Pengujian Berat Jenis Dan Penyerapan 

Air Agregat Halus 

 

 
 

 
 

Pengujian Berat Isi Agregat Halus 

 

 
 

 
 

Pengujian Kotoran Organik Agregat 

Halus 
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Pengujian kadar Lumpur Agregat 

Halus 

 

  

  
 

Pengujian Analisis Ayakan Agregat 

 

 
 

Pengujian Berat Jenis Dan Penyerapan 

air Agregat Kasar 
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Pengujian Berat Isi Agregat Kasar 

 

  
 

Pengujian Kadar Lumpur Agregat 

Kasar 
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Pengujian Keausan Agregat Kasar 

Menggunakan Alat LAA ( Los Angeles 

Abrasion Test ) 
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PEMBUATAN BENDA UJI 

SLUMP TEST 

 

 
 

CURING 

 

 

 
 

PENGUJIAN KUAT TEKAN SAMPEL 
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HASIL PENGUJIAN BETON KONTROL 

28 HARI 
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HASIL PENGUJIAN BETON VARIASI 1 

28 HARI 
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HASIL PENGUJIAN BETON VARIASI 2 

28 HARI 
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